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Ефективність очищення вовни 
органічним розчинником 

Тепер у світовій практиці використовують два методи очищення вовни: 
1. Миття барочним методом у водних мильна-содових розчинах і в роз

чинах синтетичних поверхнево-активних речовин. 
2. Очищення вовни органічними розчинниками: уайт-спіритом (авст

ралійський метод), керосином (шведський метод), ізопропіловим спиртом і 
гексаном (соверізація). 

Первинну обробку вовни (ПОВ) за першим, найрозповсюдженішим мето
дом, здійснюють на спеціалізованих підприємствах, які являють собою су
купність виробничих процесів. 

Безпосереднє очищення вовни у водних розчинах миючих засобів вико
нують на агрегатах безперервної діі, які складаються з послідовно розташо
ваних машин, зв'язаних між собою безперервним технологічним процесом. 

Таким чином, типові фабрики ПОВ потребують значних площ, бо оснащу
ються значною кількістю устаткування. 

Крім великорозмірного устаткування і значних виробничих площ, витрат 
електроенергії, води і пари, безпосередньо технологічний процес промиван
ня вовни водними розчинниками миючих засобів має низку недоліків (по
шкодження волокна, втрати вовняного жиру, великі трудові витрати та ін.). 

Також важливою проблемою у розвитку виробництва вовни нині є 
відсутність надійного ринку збуту немитої вовни. Для господарств здавати 
немиту вовну на спеціалізовані фабрики ПОВ стало невигідно через незначні 
обсяги її виробництва та низькі закупівельні ціни. Через це актуальним за
вданням є створення ресурсозберігаючої технології ПОВ у місцях її вироб
ництва. 

Одним з перспективних напрямів у цьому питанні може бути технологія 
очищення вовни органічними розчинниками. 

З метою створення економічно вигідної технології ПОВ проведено 
дослідження можливості очищення вовни органічним розчинником -
тетрахлоретиленом. 

Результати досліджень свідчать, що основні якісні показники вовни, очи
щеної органічним розчинником - тетрахлоретиленом, не погіршуються 
порівняно з промиванням у водних розчинах миючих засобів і відповідають 
вимогам стандартів [2]. 

На основі проведених досліджень рекомендується застосовувати ресур
созберігаючу технологію ПОВ у місцях її виробництва, що дасть можливість 
зменшити витрати за двома основними статтями у складі калькуляції собівар
тості продукції: 

1. «Матеріальні витрати».

2. «Заробітна плата».

Розрахунки, подані у табл. 1-3, провадили у цінах 2003 р., порівняно з 
технологією, яку традиційно використовують для очищення вовняного во
локна. 

Дані наведено для мериносової вовни на 1 т митого волокна. 
Аналіз розрахунків вартості води, що витрачається, яка входить до скла

ду статті «Матеріальні витрати», показав, що запропонована у даній роботі 
технологія дасть змогу зменшити витрати води на 97,5%, порівняно з тра
диційною технологією (табл. 1). Економічний ефект - 52,82 грн. на 1 т митої 
вовни. 

ТАБЛИЦЯ 1, Розрахунок витрат на воду 

итрата води 

на 1 т митоJ вовни, 

м3 

20 

п 

О 51 

Однією із складових матеріальних витрат є стаття «Хімічні матеріали». 

Результати розрахунків за даною статтею дають можливість зробити висно
вок, що застосування нової технології очищення вовни призведе до знижен
ня витрат, порівняно з традиційною технологією, на 56,9%, що сприяє одер
жанню економічного ефекту в розмірі 66,62 грн. на 1 т митої вовни (табл. 2). 

Вагому частину матеріальних витрат становлять витрати на електро
енергію. Відповідно до традиційної технології переробки вовни цей показ
ник - 477,4 грн. на 1 т митої вовни. Внаслідок застосування технології очи-
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щення вовни органічним розчинником - тетрахлоретиленом, витрати на 
електроенергію знижуються до 82,9 грн. на 1 т митої вовни, що на 82,6% ниж
че базового показника. Таким чином, економічний ефект щодо статті витрат 
на електроенергію дорівнює 394,49 грн. на 1 т митої вовни. 

Аналіз статті «Заробітна плата» свідчить, що застосування пропонованої 
технології дає можливість знизити витрати за даною статтею на 89,4% (2,31 
тис. грн. на 1 т митої вовни). 

Кількість людей, що працюють на традиційній фабриці ПОШ - 471 чол. 
Випуск митої вовни при цьому - 249 т за рік. Фонд оплати праці з урахуван
ням нарахувань на нього становить 642 тис. грн. Таким чином, середня зар
плата дорівнює 1363 грн. Тобто, витрати з оплати праці в перерахунку на 1 т 
готової продукціі становлять: 642 ООО/ 249 = 2580 (грн./т). 

Необхідна чисельність персоналу відповідно до нової технології - 7 
чол., що можуть виготовляти за рік 35 т митої вовни. Річний фонд оплати 
праці при цьому становитиме: 1363,00 х 7 = 9541 (грн.). 

У перерахунку на 1 т готової продукції: 9541 / 35 = 272,6 (грн./т). 
Розрахунки свідчать, що відхилення від базового варіанта - 2307,4 

грн.jт, тобто спостерігається значне зниження витрат на заробітну плату. 
Зведені витрати щодо запропонованого і базового варіантів подано в 

табл. 3. 

ТАБЛИЦЯ 3, Порівняльні дані витрат на очищення вовни 
за традиційною і запропонованою техноіІоrією 

Витрати 31 СТІТТІІМІІ -куІІІІцІІ' ВІдхІІПІННR у грн. на 1 т митоІ' ІІОІІНІІ 
Cтami витрат 

варіант 
грм. 

бІ:ЮВІІіі nроnонованиіі 
Матеріальні витрати, 
утомучиспі 

-мм 542 138 -52 82 

- хімічні матеоіали 11704 5042 -6662 

-елеrmоенвоrія 4774 82 9 -3945 

Зannniтwa плата 2580 2726 -230740 

Раюм 322864 407 3 -282134 

Очікуваний економічний ефект обчислюють за формулою: 
3 = (С1 - С2) х В, 

де С1, С2 - зведені витрати щодо базового 
і запропонованого варіантів, тис. грн.; 
8 - обсяг виробництва, т. 
Тобто, 

3 = (3,23 - 0,41) х 1 = 2,82 (тис. грн.). 
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Таким чином, очікуваний економічний ефект застосування органічного 
розчинника в процесі ПОВ може становити 2,82 тис. грн. на 1 т митої вовни, 
це - 87,4% собівартості традиційного методу очищення. 

Пропонована ресурсосберегаюча технологія дає можливість виготовля
ти протягом року, щонайменше, 35 т митої вовни на одній технологічній лінії 
(за 8-годинного робочого дня). Таким чином, економічний ефект від впрова
дження технології очищення вовни органічним розчинником - тетрахлор
етиленом може становити 97,70 тис. грн. за рік на одній технологічній лінії 
(35 х 2,82 = 97,70). 

Слід зазначити, що однією з основних переваг впровадження запропоно
ваної технології ПОВ у місцях її виробництва є те, що відпадає необхідність 
у закупівлі сировини, оскільки виготовлення і ПОВ відбуваються у межах 
самих вівчарських господарств. 
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