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3.7 СТАН РИНКУ ДИТЯЧОГО ВЗУТТЯ  
ТА НАТУРАЛЬНИХ ШКІР  

ДЛЯ ЙОГО ВИГОТОВЛЕННЯ

Жалдак М. П., Мокроусова О. Р.

Київський національний торговельно економічний університет, Україна
maryna070992@ukr.net

У статті проаналізовано тенденції розвитку ринку дитячого взуття 
та натуральних шкір для його виготовлення в Україні та світі. Проведено 
порівняння й узагальнення статистичної інформації щодо виробництва, 
реалізації, експорту та імпорту досліджених товарів. Встановлено головні 
проблеми стану ринку шкіряної галузі промисловості, що обмежують мож-
ливості її ефективного розвитку. Завдяки зміні пріоритетів споживачів 
при виборі дитячого взуття підтверджено перспективність застосування 
ресурсозберігаючих та екологічно- орієнтованих технологій для виготовлення 
натуральної шкіри призначеної для дитячого взуття.

Ключові слова: шкіряна промисловість, зовнішньоекономічні показ-
ники, імпорт, експорт, дитяче взуття, натуральна шкіра

На сьогодні шкіряна галузь посідає одне із провідних місць 
у структурі легкої промисловості, яка забезпечує сировинними 
матеріалами взуттєву, одягову, галантерейну та ін. підгалузі. 
Основною шкіряною сировиною є шкури великої рогатої худоби 
(ВРХ), овець, кіз, свиней тощо [1].

В Україні більше двох десятків підприємств із виробництва 
натуральної шкіри, основні розміщені в таких містах: Київ, 
Львів, Вознесенськ, Бердичів, Васильків, Житомир [2–4]. 
Водночас шкіри для верху взуття займають найбільшу частку 
випуску шкір підприємствами України (90 %), що дає змогу 
забезпечувати натуральною сировиною понад 1500 взуттєвих 
фабрик України [1, 5]. Лише 25 % з них займаються виробни
цтвом дитячого взуття. Тому варто відзначити, що підприємств, 
які виробляють дитяче взуття в Україні, одиниці.
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Мета роботи — дослідження стану, проблем та тенденцій 
розвитку ринку дитячого взуття та натуральних шкір для його 
виготовлення.

Об’єкт дослідження — ринок дитячого взуття та натураль
них шкір для його виготовлення в Україні та світі.

Предмет дослідження — зміни показників щодо вироб
ництва, реалізації, експорту та імпорту дитячого взуття та 
натуральних шкір для його виготовлення в Україні та світі.

Матеріали та методи. У статті використано методи логіч
ного аналізу й узагальнення наукової літератури, статистичні 
дані щодо виробництва, реалізації, експорту та імпорту товарів. 
Основою досліджень слугували статистичні дані Державної 
служби статистики України [6], дані митної статистики Дер
жавної фіскальної служби України [7] та засоби ринкового 
аналізу Міжнародного торговельного центру (International 
Trade Center, ITC) [8].

Результати дослідження. За даними Державної служби ста
тистики України, показник виробництва взуття в Україні на одну 
особу становить 0,6 пари і не змінюється з 2010 р. [9]. Іншими 
словами, вітчизняне виробництво не має можливості забезпечити 
наявний попит на взуття, тому на ринку України широко пред
ставлено взуття закордонних виробників, з часткою 80 % [10].

Важливо зазначити, що статистичні дані [11] не розкри
вають повної картини стану вітчизняного ринку взуття (у т. ч. 
дитячого). Необхідно враховувати, що достатня кількість 
фірмвиробників взуття працюють за спрощеною системою 
оподаткування. Тому дані, заявлені Державним комітетом 
статистики України, не можуть повністю охарактеризувати 
реальну ситуацію на ринку взуття [10]. Динаміка обсягів ви
робництва дитячого взуття для носіння на вулиці з верхом зі 
шкіри натуральної (у т. ч. чоботи, напівчоботи та черевики) 
в Україні за 2015–2019 рр. представлена на рис. 1.

Аналіз даних на рис. 1 вказує, що виробництво дитячого 
взуття, з верхом із натуральної шкіри в Україні за 2015–2019 рр. 
немає стійкої тенденції розвитку. У 2016 р. спостерігається 
збільшення обсягів виробництва до рівня 140,1 тис. пар, що 
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на 16,5 % більше порівняно з попереднім періодом та на 4,6 % 
менше ніж у 2017 р. З 2018 р. обсяги виробництва дитячого 
взуття, що призначене для носіння на вулиці, значно скоро
тилися, як свідчать статистичні дані, взуттєва промисловість 
досягла випуску за рік 120,1 тис. пар у 2019 р.

За даними Державної фіскальної служби України [7], для 
динаміки зовнішньої торгівлі України згідно з позиції коду 
УКТЗЕД 6403 (взуття з верхом із натуральної шкіри) протягом 
2015–2019 рр. спостерігається тенденція збільшення обсягів 
імпорту та зменшення обсягів експорту (рис. 2). 

У 2016 р. спостерігається незначне зменшення обсягів ім
порту досліджуваного товару, що на 25,6 % менше порівняно 
з попереднім періодом та становив 3227 тис. пар. Однак із 2017 
по 2019 рр. спостерігається збільшення показника. Особливо по
мітно обсяги імпорту збільшилися у 2019 р. і становили 8123 тис. 
пар взуття з верхом із натуральної шкіри, що на 60,2 % більше 
ніж у 2016 р. Обсяги експорту взуття з верхом із натуральної 
шкіри протягом 2015–2019 рр. скоротилися майже вдвічі та 
становили 1563 тис. пар. Незначне збільшення показника 
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Рисунок 1 — Динаміка обсягів виробництва дитячого взуття,  
що призначене для носіння на вулиці, 2015–2019 рр. [6]
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спостерігалося лише у 2017 р., що на 0,8 % більше порівняно 
з наступним роком та на 27,2 % менше ніж у 2015 р. [7].

Лідерами імпортерами протягом 2015–2019 рр. є Китай, 
частка якого перевищує в середньому 34,1 %; друге місце по
сідає В’єтнам з питомою вагою майже 16 %. Найбільша частка 
серед країн у 2019 р., до яких експортується вітчизняне взуття 
з верхом із натуральної шкіри, припадає на Італію — 38,6 %, 
водночас частка Румунії та Данії становила 12,9 % та 12,3 % 
відповідно [7].

Варто відмітити, взуття, що надходить на ринок України 
з Китаю, не завжди відповідає вимогам чинних національ
них нормативних документів (НД). Так, у взутті китайського 
виробництва для дітей віком від 1–3 років для деталей верху 
взуття використовують штучні та синтетичні матеріали. Згідно 
з ДСанПіН 3.31822012. «Матеріали та вироби текстильні, 
шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги» [11], для вер
ху взуття літнього та осінньо зимового асортименту для ді
тей у віці від 1 до 3 років можуть бути використані штучні 
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Рисунок 2 — Динаміка зовнішньої торгівлі України взуттям 
з верхом із натуральної шкіри (позиція коду УКТЗЕД 6403) [7]
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та синтетичні матеріали за умови застосування внутрішньої 
підкладки з натуральних матеріалів. Крім того, взуття для 
дітей віком від 3 до 5 років нерідко зустрічається з відкритою 
п’ятковою частиною. Хоча, відповідно до пункту 3.6 ДСТУ 
ГОСТ 26165:2009 «Взуття дитяче. Загальні технічні умови» 
[12], не допускається виготовлення взуття для ясельного віку, 
малодитячого та дошкільного з відкритою п’ятковою частиною, 
крім дошкільного взуття окремих конструкцій, що дозволені 
державними органами охорони здоров’я.

Унаслідок аналізу стану ринку дитячого взуття (рис. 1, 
2) встановлено, що обсяги вітчизняних виробників взуття, 
особливо дитячого, дуже низькі (рис. 1), що обумовлює великі 
резерви для діяльності взуттєвих підприємств. Тому можна 
спрогнозувати, що вітчизняне виробництво дитячого взуття не 
забезпечує повністю попит на продукцію, тому спостерігаються 
значні обсяги імпортованого взуття, в т. ч. дитячого (рис. 2). 
Проте об’єми виробництва шкіри з ВРХ знаходяться у достат
ній кількості [6], про що свідчать подальші об’єми експорту та 
імпорту згідно з позицією коду УКТЗЕД 4104 (дублена шкіра із 
шкур ВРХ чи конячих без обробки) та позицією коду УКТЗЕД 
4107 (шкіра, оброблена після дублення з ВРХ чи конячих) [7].

Ринок дитячого взуття має свої особливості, серед яких слід 
виділити залежність цінового фактора, сезонність, якість та 
широта асортименту. Останнім часом на ринку дитячого взуття 
спостерігаються зміни пріоритетів споживачів при виборі цього 
товару. Українці стали більш вимогливі до якості продукції, 
і ціновий фактор вже не є єдиним при виборі взуття [13] (рис. 3).

Згідно з розподілом пріоритетності вподобань споживачів 
при виборі дитячого взуття (рис. 3.), можна помітити, що най
важливішим фактором є якість та ціна взуття 56,3 % і 30,8 % 
відповідно, а найменше уваги приділяють споживачі зручності 
дитячого взуття, лише 5,9 %.

За рівнем споживання взуття Україна на сьогодні відстає 
від європейських країн. Середній показник виробництва взуття 
на душу населення становить 0,6, тоді як у Західній Європі 6–8 
пар. Частка споживачів, які купують три і більше пари взуття 
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на рік, становить більше ніж 52 %, причому їхня кількість 
постійно зростає. Отже, ринок є ненасиченим і зі збереженням 
наявних темпів росту доходів населення рівень придбання 
взуття також зростатиме [13].

Серед підприємств взуттєвої промисловості з виробництва 
дитячого взуття України почесне місце займає ПрАТ «Черні
гівська взуттєва фабрика «Берегиня». На сьогодні фабрика є 
виробником близько 40 % усього дитячого взуття в Україні. 
Продукція реалізується по усій території країни і близько 10 % 
продукції експортується за кордон [14].

Згідно з СанПіН 42125439087 від 01.07.1987 р. «Вкла
дення хімічних волокон в матеріали для дитячого одягу і взуття 
відповідно до їх гігієнічних показників» [15], для виготовлен
ня дитячого взуття використовують різні взуттєві матеріали 
(натуральна та штучна шкіра, текстильні та полімерні мате
ріали. Однак найперспективнішим взуттєвим матеріалом для 
виготовлення взуття, зокрема дитячого, є натуральна шкіра.

Для верху і підкладки взуття у 60 % загального випуску 
використовують натуральну шкіру; понад 50 % — шкіряну 
устілку; понад 20 % — шкіряну підошву; усе взуття з верхом 
із синтетичних шкір становить 4,5 % від загального обсягу ви
робництва, яке виготовляють зі шкіряною підкладкою, і лише 
10 % від усього асортименту становить продукція із штучної 
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30,8% 56,3%

якість 
ціна
широта асортименту
зручність

Рисунок 3 — Пріоритетність уподобань споживачів  
при виборі дитячого взуття [13]
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шкіри. Це переважно взуття шкільної статевовікової групи 
(напівчеревики, туфлі), де штучну шкіру комбінують з нату
ральними матеріалами. Текстиль, зазвичай, використовують 
у виробництві домашнього взуття, частка виробництва якого 
в Україні — майже 20 % [16].

За даними Державної служби статистики України [6], 
в період 2015–2019 рр. спостерігалось падіння індексів про
мислової продукції (виробництво шкіри, виробів зі шкіри та ін. 
матеріалів) (табл. 1). Особливо помітно показник зменшився 
у 2018 р. і становив на 13,8 % менше ніж у 2017 р. Незначне 
збільшення показника спостерігалося у 2019 р., що на 2,6 % 
більше ніж у 2018 р. та на 14,7 % менше ніж у 2016 р.

Таблиця 1 — Індекси промислової продукції у 2015–
2019 рр. [6]

Код за 
КВЕД2010

Вид діяльності
Роки

2015 2016 2017 2018 2019

15 Виробництво шкіри, виробів 
зі шкіри та ін. матеріалів

97,1 112,3 108,6 95,4 97,9

15.1 Дублення шкур і оздоблення 
шкіри; виробництво дорож
ніх виробів, сумок, лимарно 
сідельних виробів; вичинка 
та фарбування хутра

99,8 119 120,5 95,7 95,5

15.2 Виробництво взуття 95,8 108,7 101,1 95,3 99,6

Аналіз обсягів виробництва шкір з цілих шкур ВРХ без во
лосяного покриву протягом 2015–2019 рр. має стійку тенденцію 
до зниження показника (рис. 4), що викликано скороченням 
поголів’я ВРХ (з 4,5 млн у 2013 р. до 3,3 млн у 2018 р. [17]). 
Особливо помітно показник зменшився у 2019 р. та становив 
7813 т, що на 38,5 % менше ніж у 2015 р. При цьому обсяги 
виробництва шкір з нецілих шкур ВРХ збільшилися на 519 т 
і становили 1426 т у 2019 р. [6].

Зменшення обсягів виробництва промислової продукції про
тягом досліджуваного періоду (табл. 1) не вплинуло на купівельну 
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активність. Підтвердженням цього є збільшення обсягів реалізо
ваної промислової продукції (виробництво шкіри, виробів зі шкіри 
та ін. матеріалів) за 2015–2019 рр. (табл. 2). Обсяги продажів 
зазначених товарів мають стійку тенденцію до зростання. Про
тягом досліджуваного періоду обсяги реалізованої промислової 
продукції зросли майже вдвічі і становили 6268,9 млн грн [6].

Детальна інформація, наведена у табл. 3, вказує, що у січні 
лютому 2020 р. обсяги експорту шкіри та виробів з неї станови
ли 60,2 %. Водночас за межі України було реалізовано 79,9 % 
продукції шкіряного виробництва та взуття — 44,6 %.
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Рисунок 4 — Виробництво шкіри з цілих та нецілих шкур ВРХ  
без волосяного покриву [6]

Таблиця 2 — Обсяг реалізованої промислової продук-
ції (виробництво шкіри, виробів зі шкіри та ін. матеріалів) 
у 2015–2019 рр. [6]

Обсяг реалізова
ної промислової 

продукції без 
ПДВ та акцизу

Код за 
КВЕД

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р.

млн грн 15 3205,5 3776,9 4781,2 5412,8 6268,9
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Аналіз зовнішньоекономічних показників шкіряної про
мисловості протягом 2015–2019 рр. засвідчив нестабільну 
тенденцію розвитку (рис. 5). Унаслідок зменшення поголів’я 
ВРХ (на 10,5 % у 2018 р. порівняно з 2016 р. [17]) в Україні 
збільшилися обсяги імпортованих шкур необроблених ВРХ чи 
тварин родини конячих (згідно з позицією коду УКТЗЕД 4101) 
протягом досліджуваного періоду.

Особливо помітно обсяги збільшилися у 2018 р. і становили 
на 45,7 % більше ніж у 2015 р. та 35,8 % менше ніж у 2019 р. 
Водночас обсяги експорту протягом 2015–2019 рр. зменшилися 
на 330 т, що становило 61,3 % від даного показника за 2015 р. [7].

За даними Державної фіскальної служби України [7] ди
наміка зовнішньої торгівлі України шкірою дубленою із шкур 
ВРХ (шкіряного напівфабрикату — позиція коду УКТЗЕД 4104) 
впродовж 2015–2019 рр. мала нестабільну тенденцію розвитку 

Таблиця 3 — Обсяг реалізованої промислової продукції 
у січні–лютому 2020 р. [6]

Вид діяльності
Код за 

КВЕД2010

Обсяг реалізова
ної промислової 
продукції (това
рів, послуг) без 
ПДВ та акцизу

Обсяг продукції, 
реалізованої за 
межами країни

млн 
грн

у % до 
всієї реа
лізованої 
продукції

млн 
грн

у % до 
обсягу 

реалізованої 
продукції

Виробництво шкіри, 
виробів зі шкіри та ін. 
матеріалів

15 815,0 0,2 490,6 60,2

Дублення шкур 
і оздоблення шкіри; 
виробництво дорож
ніх виробів, сумок, 
лимарно сідельних 
виробів; вичинка та 
фарбування хутра

15.1 360,7 0,1 288,0 79,9

Виробництво взуття 15.2 454,3 0,1 202,6 44,6
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(рис. 6). Обсяги експорту значно більші ніж імпорту. Однак 
у 2015 р. експорт перевищував імпорт у 23,9 рази, відповідно 
у 2019 р. лише у 6,1 рази. Крім того, у 2019 р. Україною було 
експортовано 10410 т шкіряного напівфабрикату, що на 8,66 % 
менше ніж у 2015 р.

Обсяги імпорту дублених шкір в Україну збільшилися. Так, 
у 2018 р. в Україну завезено 2027 т таких шкір, що становило 
76,51 % до рівня 2015 р. А в 2019 р. імпорт зменшився на 313 т 
і становив 1714 т порівняно з попереднім періодом [7].

Лідером країною імпортером та країною експортером 
дубленої шкіри із шкур ВРХ та кінських (табл. 4) була Італія. 
Протягом 2015–2019 рр. для цієї країни питома вага імпорту 
зменшилася на 21,01 %, а експорту зросла на 17,53 % та ста
новила 57,61 % та 89,94 % відповідно.

Крім того, серед основних країн імпортерів були Туреччи
на з часткою 19,94 % та Білорусь — 16,1 % у 2019 р., а серед 
країн експортерів Іспанія та Польща з 3,87 % та 2,47 % від
повідно. У 2019 р. спостерігалося підвищення ціни експорто
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Рисунок 5 — Динаміка зовнішньої торгівлі України шкурами 
необроблених ВРХ чи тварин родини конячих  

(позиція коду УКТЗЕД 4101) [7]
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ваних дублених шкір та становило 2,53 доларів США, однак 
це негативно впливає на розвиток шкіряної промисловості [7].

Згідно з ринковим аналізом Міжнародного торговельного 
центру (International Trade Center, ITC) [8], обсяги експорту 
шкіри дубленої із шкур ВРХ чи конячих без обробки (товарна 
позиції 4104) протягом 2015–2019 рр. у світі знизилися май
же удвічі та становили у 2019 р. 3476511 тис. дол. США. До 
п’ятірки лідерів експортерів світового експорту шкіряного 
напівфабрикату у 2019 р. увійшли США, Аргентина, Бразилія, 
Італія і Гонконг (Китай), частка яких становила трохи більше 
половини світового експорту (рис. 7). Україна посіла 15 місце 
з питомою вагою 1,7 % у світовому експорті дубленої шкіри.

Світовий імпорт дублених шкір (товарна позиція 4104) 
протягом 2015–2019 рр. також має тенденцію до скорочення 
показника. Особливо помітно обсяги зменшилися у 2019 р. 
та становили 3845245 тис. дол. США [8]. Основними імпор
терами шкіряного напівфабрикату протягом досліджуваних 
років були Китай, Італія, В’єтнам, Таїланд та Індія (рис. 8). 
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Рисунок 6 — Динаміка зовнішньої торгівлі України шкірою 
дубленою із шкур ВРХ чи тварин родини конячих без обробки 

(позиція коду УКТЗЕД 4104) [7]
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Таблиця 4 — Імпорт/експорт дубленої шкіри із шкур ВРХ 
та кінських (позиція коду УКТЗЕД 4104) із зазначенням ос-
новних країн-контрагентів протягом 2015–2019 рр. [7]

Імпорт Експорт

Країна
Вартість, 
тис. дол. 

США

Питома 
вага, %

Країна
Вартість, 
тис. дол. 

США

Питома 
вага, %

2015

Італія 2751 78,62 Італія 24087 72,41

Туреччина 548 15,66 Польща 4929 14,82

Білорусь 96 2,74 Іспанія 1834 5,51

2016

Італія 3252 66,84 Італія 21369 75,27

Туреччина 1437 29,54 Польща 3762 13,25

Німеччина 101 2,08 Іспанія 1647 5,80

2017

Італія 3156 57,16 Італія 20877 71,48

Туреччина 1581 28,64 Польща 5321 18,22

Білорусь 460 8,33 Іспанія 1318 4,51

2018

Італія 4208 58,88 Італія 27009 87,78

Туреччина 2353 32,92 Іспанія 1371 4,46

Білорусь 217 3,04 Польща 1262 4,10

2019

Італія 3267 57,61 Італія 23650 89,94

Туреччина 1131 19,94 Іспанія 1017 3,87

Білорусь 913 16,10 Польща 649 2,47

У 2019 р. Україна посіла 35 місце у світовому імпорті шкіри 
дубленої із шкур ВРХ чи конячих без обробки з питомою вагою 
лише 0,21 %.

Аналіз динаміки зовнішньої торгівлі України шкірою, обро
бленою після дублення з ВРХ (згідно з позицією коду УКТЗЕД 
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4107) протягом 2015–2019 рр., засвідчує протилежну тенден
цію порівняно з дубленими шкірами (позиція коду УКТЗЕД 
4104) (рис. 9).

За даними Державної фіскальної служби України, обсяги 
імпорту значно перевищують експорт [7]. Особливо помітно 
імпорт збільшився у 2018 р. та становив 6483 т, що на 34,3 % 
більше ніж цей показник у 2015 р. Однак у 2019 р. зменшився 
на 801 т, що на 14,1 % менше порівняно з попереднім періодом.

8,4%

43,4%
14,5%

15,6%

3,1%
13,0%

США

Аргентина

Бразилія

Італія

Гонконг

Інші

Рисунок 7 — Структура світового експорту дублених шкір 
(товарна позиція 4104) у 2019 р. [8]
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Рисунок 8 — Структура світового імпорту дублених шкір  
(товарна позиція 4104) у 2019 р. [8]
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Аналіз даних основних країн експортерів (табл. 5) шкірою, 
обробленою після дублення з ВРХ (позиція коду УКТЗЕД 4107) 
протягом 2015–2019 рр., свідчить, що найбільше постачання 
шкіри цієї групи у 2015 р. здійснено до Польщі — 85,90 %, 
Італії — 6,32 % та РФ — 4,02 %. Водночас у 2019 р. експорт 
до Польщі становив — 84,52 % до Італії — 8,48 %, до Білору
сі — 2,68 %. Експортна ціна готових шкір за дослідний період 
коливалася у межах 29,3–32,1 дол. США за кг [7].

Найбільшими імпортерами шкіри, обробленої після ду
блення з ВРХ (табл. 5) (позиція коду УКТЗЕД 4107), в Україну 
в 2019 р. були: Польща — 49,27 %, Південна Африка — 19,26 % 
та Італія — 11,99 % [7].

Аналіз світового імпорту шкіри, обробленої після дублен
ня з ВРХ встановив, що лідерами країнами контрагентами 
у 2019 р. були Китай, В’єтнам, Гонконг, США та Італія (рис. 10). 
Україна посіла 20 місце у світовому імпорті шкіри обробленої, 
з питомою вагою 1,4 %, що в майже 7 разів більше ніж для 
дублених шкір [8].

849

4629

1111

5375

1605

6218

1673

6483

1590

5682

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000
Тонн

2015 2016 2017 2018 2019 Рік
Експорт Імпорт

Рисунок 9 — Динаміка зовнішньої торгівлі України шкірою, 
обробленою після дублення з ВРХ або кінських  

(позиція коду УКТЗЕД 4107) [7]
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Таблиця 5 — Імпорт/експорт шкіри, обробленої після 
дублення з ВРХ (позиція коду УКТЗЕД 4107), із зазначенням 
основних країн- контрагентів протягом 2015–2019 рр. [7]

Імпорт Експорт

Країна
Вартість,
тис. дол. 

США

Питома 
вага, %

Країна
Вартість,
тис. дол. 

США

Питома 
вага, %

2015

Польща 36688 39,39 % Польща 21395 85,90 %

Італія 25126 26,98 % Італія 1573 6,32 %

Російська 
Федерація

5605 6,02 %
Російська 
Федерація

1001 4,02 %

2016

Польща 62382 53,98 % Польща 30460 88,98 %

Італія 26081 22,57 % Італія 1974 5,77 %

Таїланд 4823 4,17 %
Російська 
Федерація

354 1,03 %

2017

Польща 74032 51,91 % Польща 40840 82,89 %

Італія 24278 17,02 % Італія 4859 9,86 %

Південна 
Африка

16262 11,40 % Білорусь 1467 2,98 %

2018

Польща 63571 41,66 % Польща 46512 81,69 %

Південна 
Африка

34262 22,45 % Італія 7426 13,04 %

Італія 23383 15,32 % Білорусь 1484 2,61 %

2019

Польща 61290 49,27 % Польща 43089 84,52 %

Південна 
Африка

23956 19,26 % Італія 4325 8,48 %

Італія 14911 11,99 % Білорусь 1366 2,68 %
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Дані світового експорту шкіри, обробленої після дублен
ня з ВРХ (товарна позиція 4107), засвідчують, що у 2019 р. 
(рис. 11) 29,5 % загальних обсягів шкіри обробленої у світі екс
портується Італією (100797 т), 7,3 % — Бразилією (56788 т) та 
Гонконгом — 7,0 % (374380 т). Україна посіла 31 місце у сві
товому експорті шкіри обробленої після дублення (1590 т) з 
питомою вагою 0,5 %.
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Рисунок 10 — Структура світового імпорту шкіри, обробленої 
після дублення з ВРХ (товарна позиція 4107) у 2019 р. [8]

Рисунок 11 — Структура світового експорту шкіри, обробленої 
після дублення з ВРХ (товарна позиція 4107) у 2019 р. [8]
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Висновки. Аналіз стану ринку дитячого взуття встановив, 
що останніми роками спостерігаються зміни пріоритетів спожи
вачів при виборі дитячого взуття, вони стали більш вимогливі 
до якості та безпечності продукції. Тому виробникам дитячого 
взуття варто приділити особливу увагу при виборі натуральних 
матеріалів для виготовлення взуття, впроваджувати ресурсозбе
рігаючі та екологічно орієнтовані технології для виготовлення 
натуральної шкіри, яка в подальшому може бути використана 
у виробництві дитячого взуття.

Встановлено головні проблеми розвитку стану ринку шкі
ряної галузі промисловості. Через скорочення поголів’я ВРХ 
здійснюється закупівля сировинних матеріалів за кордоном 
і збільшується собівартість продукції. Крім того, однією з про
блем є експортування великих обсягів дубленого напівфа
брикату на умовах перероблення давальницької сировини, 
що негативно впливає на стан вітчизняної шкіряної галузі та 
обмежує можливості її ефективного розвитку. Водночас ринок 
натуральних шкір залишається перспективним і має потенціал 
для зростання як всередині країни, так і за кордоном.
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